ЗАДАНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  728 гр.           на 12.11.2021г.   

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ   

Дефекты неводных окрасок причины их появления и способы

исправления

	Дефекты
	Причины появления
	Способы устранения

	1. Пятна ржавые тёмные
	
	

	2. Пятна различного цвета в том числе пятна с непросыхающей масляной краской
	
	


	
	
	

	3. Отслоение верхнего красочного слоя при окраске по прежде окрашенным поверхностям (краска отслаивается тонкими
плёнками)
	
	

	4. Сетка трещин на
окрашенной поверхности
	
	

	5.«Прорастание» цветового тона старой окраски
	
	

	6.Протёки
	
	

	7. Стыки
	
	

	8. «Крокодиловая кожа»
	\
	

	9. Морщины, сборки
(гофрированная поверхность)
	
	

	10. Пропуски, искривления (закраска стекол при
окраске переплётов).
	
	

	11. Укрвистость краски недостаточна
	
	

	12. Матовые пятна
	
	

	13.Задержка в высыхании
	
	


	
	
	

	14. Дополнительный отлип, сальная поверхность
	
	


Отправьте на почту ebdokia62@mail.ru   или по вайберу, фото выполненного задания.

